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NOTAS

1. MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO; EXCETO ONDE INDICADO.
2. VERIFICAR MEDIDAS E NiVEIS NA OBRA.
3. MATERIAIS (CLASSE Il DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL):

a. CONCRETO fck = 30 MPa, RELAGAO a/c < 0,55 PARA BLOCOS, PILARES, VIGAS E LAJES;

b. CONCRETO fck = 40 MPa, RELACAO a/c < 0,50 PARA ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO;

c. CONCRETO fck = 10 MPa, PARA REGULARIZAGAO (LASTRO DE CONCRETO MAGRO);

d. ACO PARA CONCRETO ARMADO: CA-50.
4. CARGAS CONSIDERADAS:

a. PESO PROPRIO: gc = 2,5 tf/m* (CONCRETO); ga = 7,85 tf/m* (AGO);

b. SOBRECARGA DE MULTIDAO: 0,5 tf/m?;

c. VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123;

d. CARGA HORIZONTAL DE IMPACTO = 10tf (CONFORME NBR 7188).
5. SERA OBRIGATORIO, QUANDO DO ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E APROVAGAO PREVIA DOS TRAGOS PELA
FISCALIZACAO DA CONCESSIONARIA, A SEREM USADOS PARA A FABRICAGCAO DOS CONCRETOS PREVISTOS
NESSE PROJETO, QUE SEJAM ESTUDADAS POSSIVEIS REAGOES ALCALIS-AGREGADO ATRAVES DE ENSAIOS DE
REATIVIDADE POTENCIAL, EMPREGANDO TIPO E QUALIDADE DE CIMENTO, DE FORMA A INIBIR O APARECIMENTO
DESSAS REACOES.
6. A EXECUCAO DAS FUNDACOES DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO QUE DEVERA
LIBERAR POR ESCRITO TODAS AS COTAS DE ASSENTAMENTO E DE PONTA.
7. NORMAS UTILIZADAS:

a. NBR 6118:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

b. NBR 7188:2013 - CARGA MOVEL RODOVIARIA E DE PEDESTRE EM PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E

OUTRAS ESTRUTURAS;

c. NBR 6122:2010 - PROJETO E EXECUCAO DE FUNDAGOES;

d. NBR 8681:2003 - ACOES E SEGURANCA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO.

NOTAS PARA ESTACAS PRE-MOLDADAS:

1. AS ESTACAS DEVEM TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

ESTACA PRE-MOLDADAS DE CONCRETO:

- DIAMETRO EXTERNO....
- DIAMETRO INTERNO.....
- PERIMETRO EXTERNO..........vvvvereeenenn.
- RESISTENCIA DO CONCRETO (FcK)....
- CARGA ADMISSIVEL ESTRUTURAL.....

...38cm-MiN.;

... 7cm-MiIN;

... 119 cm - MiN_;

... >40 MPg;

. 1000 kN (100 tf) - MIN.;

2. APOS A EXECUGAO DAS ESTACAS DE CADA BLOCO, DEVERA SER FEITO O CADASTRO TOPOGRAFICO DO
CENTRO E A MEDIGCAO DA INCLINAGAO DE CADA ESTACA PARA ANALISE PELA FISCALIZAGAO. EM CASO DE
INCONFORMIDADE QUANTO A EXCENTRICIDADE DE LOCAGAO E/OU DE DESAPRUMO, DEVERAO SER EMITIDOS
OFICIALMENTE PARA FISCALIZAGAO, OS DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL E MEMORIA DE CALCULO
REVISADOS POR ENGENHEIRO ESTRUTURAL, CONTRATADO PELA CONSTRUTORA E ANALISADOS PELA
FISCALIZAGAO;;

3. AS ESTACAS DEVEM ATENDER AS SEGUINTES CONDIGOES:
- CARREGAMENTOS E COMPRIMENTOS PREVISTOS:
CONFORME TABELA NO DESENHO 03 (MIN.);

4. OS COMPRIMENTOS PREVISTOS DAS ESTACAS SAO REFERIDOS ABAIXO DAS COTAS DE ARRASAMENTO. OS
VALORES INDICADOS SAO APROXIMADOS DEVIDO A ESTIMATIVA COM BASE NAS SONDAGENS DISPONIVEIS; OS
COMPRIMENTOS REAIS A SEREM CONFIRMADOS NA OBRA, PODERAO TER VARIAGOES EM TORNO DOS VALORES
INDICADOS;

5. ANTES DO INICIO DAS FUNDAGOES A CONSTRUTORA DEVERA EMITIR RELATORIO DO METODO EXECUTIVO DA
FUNDAGAO CONTENDO AS FRENTES DE ATAQUE A OBRA, SEQUENCIA DE CRAVAGAO DAS ESTACAS, TIPOS E
CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS DE CRAVAGAO, BOLETIM DE CRAVAGAO, PROVA DE CARGAS E DEMAIS
PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE DE CRAVAGAO. A LIBERAGAO PARA O INiCIO DA OBRA SERA DADA
SOMENTE APOS A ANALISE PELA FISCALIZAGAO;

6. OS SERVICOS DE LOCAGAO DAS ESTACAS E ASSENTAMENTO DE MARCOS DE REFERENCIA DE NIVEL DEVEM
SER FEITOS PELA CONSTRUTORA E VERIFICADOS PELA FISCALIZAGAO;

7. A CRAVAGAO DAS ESTACAS DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO GEOTECNICO DE FUNDAGOES
DA CONSTRUTORA QUE DEVERA LIBERAR O COMPRIMENTO REAL DAS ESTACAS NA OBRA, VERIFICADO PELA
FISCALIZACAO;

8. A EXECUGAO DAS FUNDAGCOES DEVERA OBEDECER AS DIRETRIZES, INSTRUGOES E CRITERIOS CONSTANTES
DOS SEGUINTES REGULAMENTOS:

- NBR 6122 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;

- NBR 13208 - ESTACAS - ENSAIO DE CARREGAMENTO DINAMICO

- MANUAL DE ESPECIFICAGOES DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS DA ABEF -GRUPO A - A02 - ESTACAS
PRE-MOLDADAS DE CONCRETO;

9. CABERA A CONSTRUTORA ESCOLHER O TIPO DE EQUIPAMENTO CAPAZ DE CRAVAR AS ESTACAS NO
COMPRIMENTO NECESSARIO PARA ATENDER A CARGA DE TRABALHO;

10. CASO SEJAM CONSTATADAS DIFICULDADES DURANTE A CRAVAQAQ NA ULTRAPASSAGEM DE CAMADAS DE
SOLOS RESISTENTES, O DIAMETRO DO PRE-FURO DEVE SER 0,05 cm (MIN.) MENOR QUE O DIAMETRO DA
ESTACA;

11. AS EMENDAS DAS ESTACAS ATRAVES DE SOLDA DEVEM SER PROTEGIDAS COM PINTURA CONTRA
CORROSAO E RESISTIR A TODAS AS SOLICITACOES QUE NELAS OCORRAM DURANTE AS FASES DE MANUSEIO,
CRAVAGAO E TRABALHO E LIBERADAS PELA FISCALIZAGCAO;

12. EM CASO DE UTILIZACAO DE ESTACA COM A MESMA CARGA ADMISSIVEL ESTRUTURAL, A SECAO
TRANSVERSAL E O PERIMETRO ENVOLVENTE DEVERAO SER MAIOR OU IGUAL AOS DA ESTACA ESPECIFICADA,
E DEVEM SER LIBERADAS PELA FISCALIZAGAO;
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SECRETARIA DEPARTAMENTO R
. »ssuwro - Mobilidade Urbana
Mobilidade Urbana DEPARTAMENTO
IMPLANTACAO - PASSARELA - NIVEIS SUPERIORES - PLANTA Passarela sobre a Rodovia SP-095
ESC:1: 125 ESCALA DATA VISTO DESENHO FOLHA/TOTAL ~
INDICADA | 03/02/2020 | VISTO MULTLD 1 17 Implantacao
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